



image1.emf
Elastómeros

Plásticos que se caracterizan por su gran 

elasticidad, adherencia y  baja dureza. 

Estructuralmente son intermedios entre 

los termoplásticos y los termoestables.

Enumeración:

1.Caucho

2.Neopreno

3.Poliuretano

4.Silicona
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Cauchos

Pueden ser naturales,
procedentes de la savia de
un tipo de drbol, o sintéticos

Neumaticos, mangueras, juntas
de estanqueidad, articulos de
goma

Neoprenos

Tienen una gran resistencia
quimica.

Mangueras especiales, cierres,
correas, aislantes eléctricos,
trajes de submarinismo.

Poliuretanos

Se fabrican con densidad
y elasticidad muy variable.

Gomaespumas, piel artificial,
recubrimientos de proteccién,
ruedas y guardabarros
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Siliconas

Son muy estables y resistentes
a altas y bajas temperaturas.

Juntas y cierres herméticos,
protesis, valvulas, sondas
y tubos de uso médico.
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