TIPOS Y CLASES
CUADRO 1 Requisitos básicos para establecer el tipo de 
Temperatura
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El ensayo de resistencia al aceite se realiza a la temperatura que indique la letra también durante 70 horas de inmersión. en aceite ASTM n 3. El grado máximo de hinchamiento permitido en cada Clase lo indica la correspondiente letra 
Tabla 2: HIMCHAMIENTO MAXIMO PERMITIDO PARA CADA CLASE
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